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A – ESPECIFICACIONES A CONSULTAR 

A-1.  El método de ensayo para la determinación de las solideces de los colores de los 
materiales textiles, solidez al planchado, se establece en la Norma IRAM-AAQCT B 135-35. 

 

 

B – ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACION 

B-1.  Esta especificación establece el método de ensayo para la determinación de las 
solideces de los colores de los materiales textiles, solidez al planchado. 

 

 

C – DEFINICIONES  

C-1. No trata. 

 

 

D - CONDICIONES GENERALES 

D-1. El método de ensayo para la determinación de las solideces de los colores de los 
materiales textiles, solidez al planchado, deberá cumplir con lo establecido en la Norma IRAM-AAQCT B 
135-35, SOLIDECES DE LOS COLORES DE LOS MATERIALES TEXTILES - Solidez al planchado. 
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