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A – ESPECIFICACIONES A CONSULTAR  

A-1. Las características de las lonas de algodón y de algodón mezcla con lino o 
cáñamo, se establecen en la Norma IRAM 7525. 

 

 

B – ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACION  

B-1. Esta especificación establece las características de las lonas de algodón y de 
algodón mezcla con lino o cáñamo, destinadas a cubrir techos. 

 

 

C – DEFINICIONES  

C-1. No trata. 

 

 

D - CONDICIONES GENERALES 

D-1. Las lonas de algodón y algodón mezcla con lino o cáñamo deberán cumplir con 
lo establecido en la Norma IRAM 7525: LONAS  COMUNES DE ALGODÓN, con las modificaciones 
siguientes: 

1. Capítulo E 

a) Párrafo E-1: Deberá regir el texto siguiente: "La lona deberá ser elaborada indistintamente, 
empleando fibra de algodón exclusivamente o una mezcla de fibra de algodón y fibra de lino o 
cáñamo, identificada según Norma IRAM 7520." 

b) Párrafo E-2: Deberá regir el texto siguiente: "Las lonas de algodón y de algodón mezcla con lino 
o cáñamo, deberán cumplir con las características indicadas en la tabla para la lona IRAM Tipo X 
(lona N° 8), determinadas según la Norma IRAM 7520. " 

 

 

E –  REQUISITOS ESPECIALES 

E-1. No trata. 

 

 

F – INSPECCION 

F-1. No trata. 
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G – METODOS DE ENSAYO 

G-1. No trata. 

 

 

H – INDICACIONES COMPLEMENTARIAS  

H-1. No trata. 

 

 

I – ANTECEDENTES 

I-1. No trata. 

 

 

Esta especificación anula la Especificación F.A. 8 521 de Junio de 1971. 

 

 
 


